
 

九吉後製清水模 

工序表 

 

 

• 保護第一道

• 整理壁面第二道

• 接著層第三道

• 第一次批土第四道

• 第二次批土第五道

• 做線/做孔第六道

• 研磨機整平第七道

• 一至兩道淺色印花第八道

• 一至兩道深色印花第九道

• 回填洞第十道

• 保護面漆(室內一層/戶外兩層)第十一道

• 撤保護/粗清第十二道


